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金属材料の加工においては形をつくるだけでなく、必要
な特性を得るために材料組織を適切に制御する必要があ
ります。必要な特性・材料組織を実現できるプロセス設
計の指針を得るために、加工熱処理における、粒成長、
再結晶、析出等を対象として、粒径や析出物のサイズ分
布予測の為の研究を、実験・計算の両面から行っていま
す。また、加工時の破断限界や荷重予測に関する研究に
も取り組んでいます。最近では、加工の前工程である鋳
造時の偏析・鋳造欠陥の加工への影響解明や、付加加工
時の熱ひずみの抑制についても研究を始めています。

自動車分野、航空宇宙分野、素形材産業分野

加工プロセス設計のための
金属材料の加工熱処理モデルの開発
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•  骨粗鬆症に代表される疾患骨に対する骨脆弱化メカニズムの解明研
究と、生体機序に基づく再建法に関する材料学的研究を主に推進。

• 骨再生初期の自然治癒骨と続発性骨粗鬆症では、骨強度低下の要
因として、主要有機成分である I 型コラーゲン配列の無秩序化が骨
微細構造（コラーゲン / 六方晶系アパタイト結晶の 3 次元的配列）
の破綻をもたらすことを定量的に初めて明らかにした（文献 [1,2]）。

• 分子配向化コラーゲン足場材料により細胞挙動を制御し、ヒト iPS
細胞を用いた生体骨組織様の異方性微細構造を世界で初めて構築
した（文献 [3]）。

• 現在は金属 AdditiveManufacturing を用いた材料創製に注力して
おり、純 Cu ならびに Cu 合金の凝固組織 / 機能化制御に取
り組んでいる。

医療・ヘルスケア分野、創薬関連

ヒトiPS 細胞を用いた
世界初の生体骨組織様異方性微細構造の構築
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